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DE BUFETE
GERUIMICD aamsay

INFORME DE PRUEBA

Fecha de entrada:17 de octubre de 2008 Folio:156724
COMPANIA:

PINTURAS Y TEXTURIZADOS S.A. DE C.V.

DIRECCION:

Dr. Gustavo E#z 3826 Ind. San Nicolas T. C.P. 54030 Tlalnepantla, Edo. de México

AT'N: O.DET.
Ing. Jose Manuel Chavez 0B8-69415
CLAVE DEL CLIENTE: MUESTREADO POR NOSOTROS:
Mostrador-2(2) No. )
FECHA DE ANALISIS: FECHA DE INFORME:
Del 13 al 18 de noviembre de 2008 18 de noviembre de 2008

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: Ver pagina dos

El presente informe se refiere inicamente a las muestras sometidas a prueba y no debe ser
reproducido, excepto en su totalidad, sin la aprobacién por escrito de Bufete Quimico S. A. de C. V.
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l.- Descripcién de las muestra, presentada en forma de emulsién viscosa.

Identificada como:
Muestra 2.- FLEXACRYL NF Lote:31691 Blanco Fecha 16/10/08

Il.- Analisis por Cromatografia de Gases .- A partir de los destilados de las muestras
y en las condiciones del método EPA 8260 ( Compuestos organicos Volatiles)

Pruebas realizadas en Cromatdgrafo de gases cromatdgrafo de gases marca Agilent
Technologies modelo 6890N No. de serie CN10447067 no. de inventario 722-CRO-96
acoplado a espectrometro de masas marca Agilent Technologies modelo 5973 No. de
serie US44647029 No. de inventario 724-CRO-98, para determinacién de Compuestos

Organicos Volatiles.
RESULTADOS en %agl/L
Compuesto Muestra 2

Amoniaco 2,99
Etanol 1,96
Medtil-2-propanol 4,14
2-metoxietancl 1,38
Butanal 35.08
Eter butilico 0,69
Hidrocarburos 53,711
Suma Total 98 95

Se anexan los siguientes cromatogramas:
(INFORME VALIDO SOLO CON CROMATOGRAMAS ORIGINALES):

0B-02-07 Muestra 2. Agilent 418,

Atentamente:
BUFETE QUIMICO, S.A DE C.V.

sy

GERMAN ESPINOSA CHAVARRIA
Perito CONIQQ No. 330 en Quimica Analitica Instrumental
Recertificado 2003
Premio Nacional de Quimica 1998

Analizd :
i nzalez
DEPARTAMENTO DE CROMATOGRAFIA
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l.- Descripcién de las muestra, presentada en forma de emulsién viscosa.
Identificada como:
Muestra 2.- FLEXACRYL NF Lote:31691 Blanco Fecha 16/10/08

ll.- Analisis por Cromatografia de Gases .- A partir de los destilados de las muestras
y en las condiciones del método EPA 8260 ( Compuestos organicos Volatiles)

Pruebas realizadas en Cromatégrafo de gases cromatografo de gases marca Agilent
Technologies modelo 6890N No. de serie CN10447067 no. de inventario 722-CR0O-96
acoplado a espectrometro de masas marca Agilent Technologies modelo 5973 No. de
serie US44647029 No. de inventario 724-CRO-98, para determinacién de Compuestos

Organicos Volatiles.
RES DOS en
Compuesto Muestra 2
Amoniaco 0,26
Etanol 0,17
Metil-2-propanol 0,36
2-metoxietanol 0,12
Butanal 3,05
Eter butilico 0,08
Hidrocarburos 4 67

Se anexan los siguientes cromatogramas:
(INFORME VALIDO SOLO CON CROMATOGRAMAS ORIGINALES):

08-02-07 Muastra 2. Agilent 418,

Atentamente:
BUFETE QUIMICO, S.A ch.\r.

£
S _.'.{-.-: ,r'f} /z,r;,-..l'h ,:,{ruf(;l',‘

GERMAN ESPINOSA CHAVARRIA
Perito CONIQQ No. 330 en Quimica Analitica Instrumental
Recertificado 2003
Premio Nacional de Quimica 1998

Analizd :
.F.B. ias
DEPARTAMENTO DE CROMATOGRAFIA

Or. Atl No. 286, Col. Santa Meria Ia Ribera DB400 México, D.F  Tel.: (55) S010-9000 Fax: 5541-8049
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File :D:\Data\METODOS\Egspeciales\69415469415002.D
Operator : LACG

Acquired : ‘15 Mow 2008 5:50 am using hcgMethod VOLATILES.M
Instrument : Instrument #1

Sample Name: 69415-2

Misc Info : FLEXACRYLL

Vial Number: 1

Abundance TIC: 62415002.D
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File :D:\Data\METODOS\Especiales\69415469415002.D

Operator
Acquired
Inslrumant
Sample Hame :
Mise Info
Vial MNumber:

Abindance
I i
.

A50000

BOOO0D |
750000 |
700000

BS0000/|
550000/

450000
400000

350000/

150000
100000

50000/

Tuma-—> 2.00

: LACG

15 Nov 2008 9:50 am using AcgMethod VOLATILES.M
Instrument 1
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